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I. Historia obiektow 

Під час візитацій до парохіяльних храмів єпархіальною Комісією з питань церковного мистецтва та архітектури у старовинних церквах було виявлено немало церковних предметів мистецтва, які вже не були задіяні безпосередньо у храмі, але потребували часто термінового порятунку та збереження. Початково було знайдено близько 30 ікон XVIII – ХХ ст. ст., біля двох десятків стародруків, фелонів, хоругов та багато інших предметів церковного вжитку. При підтримці ректорату семінарії розпочато роботу із створення Музею церковної культури при Дрогобицькій Духовній Семінарії (МЦК ДДС). 

Привезені речі описано, зафотографовано і взято на облік. Колекція музею передбачає не лише збірку ікон, стародруків, а й дерев’яної пластики, церковного шитва і виробів з металу літургійного вжитку. 

Комісія своїми силами та з допомогою студентів кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв намагалася проводити початкові заходи з термінової консервації найбільш потребуючих пам'яток церковного мистецтва. 

Метою Музею є збереження не лише української, а світової культурної спадщини. Знайомитися з предметами культури і старовини мали б змогу не лише майбутні священики, а й діти, молодь і дорослі, як українці, так і закордонні відвідувачі.

Музей має на меті також науково-дослідну та просвітницьку діяльність, проводитимуться мистецько-богословські наукові дослідження та конференції.

Більшість предметів потрапили до музею в незадовільному стані із численними втратами левкасу і фарбового шару. Поверхня творів сильно забруднена, крекелюри, відлущування левкасу, на з’єднаннях дощок є тріщини. Попередньо золочені поверхні замальовано фарбою. Більшість ікон є перемальовані і замальовані. Багато ікон пошкоджені грибком, жуками деревогризами.
Таким чином, на сьогодні перебувають в процесі збереження і початкової реставрації кілька десяток ікони та елементів дерев’яної пластики. Колекція музею постійно поповнюється.

Відкриття експозиції музею потребує багато зусиль і коштів.

ІІ. Opis i stan zachowania posiadanych obiektow, Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie 
2.1. Ikony i Krzyże malowany
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1. Figura Chrystusa z ukrzyżowania (Інв. № 0001\Д0001)  
rok powstania - XVIII wiek
autor - nieznany
material, osnowa, technika – drzewo, polichromia
wymiar – 59 Х 17 cm
Stan zachowania obiektu: 
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a) podklejenie odspojeń i spękań;
b) mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c) likwidacia laku;
d) likwidacia przemalowań;
e) uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;
f) scalenie kolorystyczne, retusz scalający;
g) zabezpieczenie lakami.
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2. Figura evangelista Jana з предстоячих (Інв. № 0002\Д0001)
rok powstania – kon. XVII wieku  
autor - nieznany
material, osnowa, technika – drzewo, tempera
 wymiar – 60 Х 17 cm
Stan zachowania obiektow: 

· bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni
c. likwidacia laku; 

d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;
f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;
g. zabezpieczenie lakami.
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3. Figura Maryi з предстоячих (Інв. № 0006\Д0006)
rok powstania – kon. XVII wieku
autor - nieznany
material, osnowa, technika – drzewo, tempera

 wymiar – 60 Х 15 cm
Stan zachowania obiektow: 

· bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 

· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę;
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni
c. likwidacia laku; 

d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;
f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;
g. zabezpieczenie lakami.
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4. Ikona Jana Zlotoustego/(на звороті Bogorodyca) (Інв. № 0008\Д0008)
rok powstania – XVІII / (XVІ- XVІI(?) wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
 wymiar – 160х52х2.5 cm
Stan zachowania obiektow: 

· bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 40%
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę;
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni
c. likwidacia laku; 

d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;
f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;
g. zabezpieczenie lakami.
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5. Ikona Chrystusa (Інв. № 0011\І0002)
rok powstania – kon. XVIIІ wieku
autor – Stefan Czapovski
material, osnowa, tekhnika – drzewo, tempera
 wymiar – 73,5х62,8[62,5x 52] cm
Stan zachowania obiektow: 

· bardzo zły, із значними пошкодженнями

· відшарування левкасу

· осипанняі фарбового шару

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 35 % 

Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni
c. likwidacia laku; 

d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;
f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;
g. zabezpieczenie lakami.

6. Ikona Bogorodyci (Інв. № 0012\І0003)
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rok powstania – kon. XVIIІ wieku
autor – Stefan Czapovski
material, osnowa, tekhnika – drzewo, tempera
 wymiar – 74х62[63,5x 52] cm
Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni
c. likwidacia laku; 

d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;
f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;
g. zabezpieczenie lakami.

[image: image7.jpg]


7. Ikona Аp. Piotra (Інв. № 0013\І0004)58
rok powstania – ХХ wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  polotno, tempera
 wymiar – 73х54 cm
Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni
c. likwidacia laku; 

d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;
f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;
g. zabezpieczenie lakami.
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8. Ikona Khrystusa на престолі (Інв. № 0014\І0005)
rok powstania – XІХ wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
 wymiar – 79х51,7 cm
Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni
c. likwidacia laku; 

d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;
f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;
g. zabezpieczenie lakami.
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9. Ikona Моління о чаші (Інв. № 0015\І0006)
rok powstania – XVIIІ wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
 wymiar – 72,6х105[52x 77,5]cm
 Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni
c. likwidacia laku; 

d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;
f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;
g. zabezpieczenie lakami.
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10. Ikona Proroka (Інв. № 0016\І0007)
rok powstania – XVІII wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
 wymiar – 108х76[ø42,5]cm
 Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni
c. likwidacia laku; 

d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;
f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;
g. zabezpieczenie lakami.
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11. Ikona Chrystus w oliwnym ogródze (Інв. № 0017\І0008) 
rok powstania -  poch. XХ wieku
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  tkanina, olej
wymiar – 134.5х70.5 см 
Stan zachowania obiektow:
· nie zły;

· на рамі втрати грунту, сліди шашеля;

· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· незначне перемалювання олійною фарбою;

Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni
c. likwidacia laku; 

d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;
f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;
g. zabezpieczenie lakami.

12. Ikona Prorok Isaia (Інв. № 0018\І0009)
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rok powstania - XVIII wiek
autor  nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar – 45.5х41 см

Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni
c. likwidacia laku; 

d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;
f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;
g. zabezpieczenie lakami.
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13. Ikona Prorok (Інв. № 0019\І0010)
rok powstania – XVIII wiek 
autor  nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar – 45.5х40 см

Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni
c. likwidacia laku; 

d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;
f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;
g. zabezpieczenie lakami.
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14. Ikona Prorok (Інв. № 0020\І0011)
rok powstania - XVIII wiek
autor nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar  47х40,5[ø23х22] cм
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni
c. likwidacia laku; 

d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;
f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;
g. zabezpieczenie lakami.

15. Ikona Prorok (Інв. № 0021\І0012)
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rok powstania - XVIII wiek
autor  nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar – 51х38.5 см

Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni
c. likwidacia laku; 

d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;
f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;
g. zabezpieczenie lakami.

16. Ikona Prorok Moisej\Iezykia? (Інв. № 0022\І0013)
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rok powstania - XVIII wiek
autor  nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar – 45х38 см

Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni
c. likwidacia laku; 

d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;
f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;
g. zabezpieczenie lakami.

17. Ikona Myzerykordia (Інв. № 0023\І0014)
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rok powstania - XVIIІ wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar – 62.5х48 см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

h. podklejenie odspojeń i spękań;
i. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

j. likwidacia laku; 
k. likwidacia przemalowań;
l. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

m. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

n. zabezpieczenie lakami.
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18. Ikona Khrystusa (Інв. № 0025\І0016)39
rok powstania -  kon. XIX wieku
autor – warsztat «Ryznica»
material, osnowa, tekhnika – metal, oleia
wymiar – 47,6х34см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.

19. Ikona Bógorodicy (Інв. № 0026\І0017)38
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rok powstania   -  kon. XIX wieku
autor - warsztat «Ryznica»
material, osnowa, tekhnika –  metal, oleia
wymiar – 48х34,2 см
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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20. Ikona Trumna Panska (Інв. №0027 \0018)41
rok powstania – per. pol. ХХ wieka
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  karton, olejodruk
wymiar –  48,6х39,2[41x 30,6] см
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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21. Ikona Bógorodicy (Інв. №0028 \0019)40
rok powstania   – per. pol. ХХ wieka
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  karton, oleodruk
wymiar –  48,6х39,2[41x 30,6] см
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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22. Krzyz procesijny (dwustronny) (інв. № 0029\І0020)
rok powstania - kon. XVII wieku 

autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar - 167х73х3,8 см
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
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Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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23. Ukrzyżowanie z ikonostasa (Інв. №0030\І0021)
rok powstania -  ХХ wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, olei
wymiar – 120х72х1,8 см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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24. Krzyz procesijny (Інв. №0031\Д0009)32
rok powstania -  XVIIІ wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar – 160х52х2.5 см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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25. Ikona dwustronna Zmartwychwstanie / Sw. Nikolai  (Інв. № 0182\І0022)59
rok powstania – XIX wiek

autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  tkanina, oleia
wymiar – 49 х 37 см
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 
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przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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26. Ikona Apostol Peter (Інв. № 0183/І0023)
rok powstania – ХХ wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika – tkanina, oleia 
wymiar – 31,3 Х 86 cm
Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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27. Ikona Apostol Andrzej (Інв. № 0184/І0024)
rok powstania – XX wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika – tkanina, oleia
wymiar – 86 Х 23 cm
Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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28. Ikona Apostol Pawel (Інв. № 0185/І0025)
rok powstania – XX wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika – tkanina, oleia
wymiar – 86 Х 23 cm
Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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29. Ikona Apostol Bartolomei (Інв. № 0186/І0026)
rok powstania – XX wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika – tkanina, oleia 
wymiar – 86 Х 32,5 cm
Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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30. Ikona Apostol Juda Tadei (Інв. № 0187/І0027)
rok powstania – XX wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika – tkanina, oleia 
wymiar – 86 Х 32 cm
Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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31. Ikona Tajna wieczera (Інв. № 0189/І0029)
rok powstania – XIX wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika – tkanina, oleia
wymiar – 80 Х 44 cm
Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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32. Ikona Zmartwychwstanie ̸ Преображення (Інв. № 0190\І0030)
rok powstania - XIX wiek  
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  metal, oleia
wymiar – 53х29.5 см  
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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33. Ikona Narodzenie Богродиці / Niebowzącie (Інв. № 0191/І0031)
rok powstania - XIX wiek  
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  metal, oleia
wymiar – 53х29.5 см  
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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34. Ikona Narodzenie Христового / Хрещення (Інв. № 0192/І0032)
rok powstania - XIX wiek  
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  metal, oleia
wymiar – 53х29.5 см  
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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35. Ikona Зустріч Марії та Єлизавети ̸ Введення Богородиці в храм (Інв. № 0193\І0033)7
rok powstania - XIX wiek  
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  metal, oleia
wymiar – 53х29.5 см  
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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36. Ikona Tajna wieczera (Інв. № 0194\І0034) 9
rok powstania - XIX wiek  
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  metal, oleia
wymiar – 53х35.5 см
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.

37. Ikona Anioła Mykhaila (Інв. № 0221\І0035) 52
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rok powstania – ХІХ wiek  
autor - nieznany 
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar – 21.5х28х1.2  см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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38. Wstawka z symbolem ewangelista Mateusza (Інв. № 0222\Д0126) 42
rok powstania – poch.  XІX wieku  
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar – 54.5х24.5х0.8 см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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39. Krzyz «Ukrzyżowanie»  (Інв. № 0224\Д0128)53
rok powstania – poch.  XX wiek  
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, olei
wymiar – 155х94х2 см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.

40. Krzyz «Ukrzyżowanie»  (Інв. № 0225\Д0129)54
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rok powstania -  poch. XX wieku  
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, olei
wymiar – 145х69.5х2 см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.

41. Ikona Tajna wieczera (Інв. №0226\І0036)
rok powstania - ХІХ  wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tkanina, olei.
wymiar –  141х52х2 см
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
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Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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42. Ikona Bogorodyca Odygytria (Інв. № 0227/І0037)
rok powstania - ХІХ wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika – karton, oleodruk
wymiar –  131Х88,5Х0,5 см
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.

43. Ikona Преображення (Інв. № 0228/І0038)
rok powstania - ХІХ wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  tkanina, olei
wymiar –  228Х136Х4,5 см
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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44. Ikona Apostoly (Petr i in.) (Інв. № 0242\І0039) 91
rok powstania – XIX, XX wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tkanina, olei
wymiar - 82x147x6
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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45. Ikona Апостоли Aposnoly Pawel I Jan (Інв. № 0243\І0040) 90
rok powstania - XIX, XX wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar – 83,5x147x6
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.

46. Ikona Aposnoly (Інв. № 0244\І0041) 92
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rok powstania - XIX, XX wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tkanina, olei
wymiar - 83,5x147x6
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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47. Ikona Sw. Nikolaj (Інв. № 0246\І0042)93
rok powstania - XIX, XX wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tkanina, olei
wymiar - 83x146x6
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.

48. Ikona Bogorodyci znamenie (Інв. № 0245\І0043)62
[image: image49.jpg]


rok powstania - XIX, XX wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tkanina, olei
wymiar –153х78х6 см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.

[image: image50.jpg]


49. Ikona Bogorodyci na tronie (Інв. № 0247\І0044) 61
rok powstania – XIX, ХХ wiek
autor – nieznany 
material, osnowa, tekhnika – tkanina, olei
wymiar – 66х139 см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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50. Ikona Благовіщення (Інв. № 0248\І0045) 
rok powstania - XVIIІ wiek
autor – nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar – 58.3Х37.5Х5 см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.

51. Ikona Sw. Nikolaj (Інв. № 0249\І0046) 31
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rok powstania -  XІХ wiek
autor – warsztat «Ryznica»
material, osnowa, tekhnika –  metal, olei
wymiar – 45х36х2 см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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52. Ikona Chrystus w oliwnym ogródze (Інв. № 0250\І0047)4
rok powstania – XХ wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  tkanina, olei
 wymiar – 85,5х68Х25 cm
 Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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53. Ikona Biskupa (Інв. № 0252\І0048) 63
rok powstania – XVIII wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
 wymiar – 63Х88,5Х6,5cm
 Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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54. Ikona Prorokow Daniil і nieznany (Інв. № 0276\І0049) 29
rok powstania  - XVIІI wiek
autor – nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar – 34,5х36,3х3,2см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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55. Ikona Prorokow Iezykyil і nieznany (Інв. № 0277\І0050) 30
rok powstania  - XVIІI wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar –  44х36х4 cm
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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56. Ікона Благовіщення (Інв. № 0278\І0051)
rok powstania  - XІХ wiek
autor – nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar –  64х38х4,5 см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.

57. Ikona Преображення (Інв. № 0279\І0052.)36
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rok powstania  - kon. ХІХ – poch. ХХ ст.
autor – Є. Монастирський 
material, osnowa, tekhnika – tkanina, olei
wymiar –  98х70х3. см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie: 

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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58. Ikona Biskupa (Інв. № 0281\І0053)64
rok powstania –XVIІI wiek
autor -  nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
 wymiar – 66.4Х92Х10.2cm
 Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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59. Ikona dyakonski drzwi (Інв. № 0282\І0054) 65
rok powstania – XVIІI, ХІХ wiek
autor – nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
 wymiar – 191х74,5х3,5 сm
 Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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60. Ikona dyakonski drzwi (Інв. № 0283\І0055) 66
rok powstania – XVIІI, ХІХ wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
 wymiar – 189,5х74,5х3,5
 Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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61. Ikona na drzwi «Chrystus nieśe krzyz» (Інв. № 0284\І0056) 67
rok powstania – ХІХ wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
 wymiar – 172х46х5
 Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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62. Ikona na drzwi «Arch. Mykhail» (Інв. № 0285\І0057) 
rok powstania – ХІХ wiek
autor -  nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
 wymiar – 172х41,5х5
 Stan zachowania obiektow: 

· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie:

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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63. Ikona Богородиця (Інв. № 0341/І0058) 235
rok powstania  - ХІХ wiek
autor - Росія
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar –  21х17,5х3  см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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64. Оклад Ikony Богородиця (Інв. № 0342/М…) 234
Rok powstania  - ХІХ wiek
autor - Росія
material, osnowa, tekhnika – metal
wymiar –  21х18х0,4  см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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65. Ikona Khrystusa (Інв. № 0345/І0059) 
rok powstania  - ХІХ wiek 
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar –  см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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66. Ikona Богородиці (Інв. № 0346/І0060) 
rok powstania  - ХІХ wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar –  21х17,5х3  см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.

67. Ikona Воздвиження Чесного Хреста (Інв. № 0348/І00) 
[image: image68.jpg]


rok powstania  - ХІХ wiek 
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika –  drzewo, tempera
wymiar –  21х17,5х3  см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie
a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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68. Ikona Богородиця з Христом (Інв. № 034/І00) 
rok powstania  - ХІХ wiek
autor - nieznany
material, osnowa, tekhnika – drzewo, tempera
wymiar –  21х17,5х3  см 
Stan zachowania obiektow:
· Nie bardzo zły, z róźnorodnymi uszkodzeniemi;
· miejscami odspojona farba, zatrata warstwy malarskiej 20 %
· ślady szaszela;

· zanieczyszczenie powierzchni, krakelur; 

· przemalowańie oleinę farbę; 
Program prac i proponowane postępowanie konserwatorskie

a. podklejenie odspojeń i spękań;
b. mechaniczne odczyszczenie powierzchni

c. likwidacia laku; 
d. likwidacia przemalowań;
e. uzupełnienie ubytków lewkasu, zakitowanie;

f. scalenie kolorystyczne, retusz scalający;

g. zabezpieczenie lakami.
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